附件4

针织内衣产品质量监督抽查结果

此次样品在西安、宝鸡、咸阳等地区的生产企业中抽取。共抽查生产企业5家，共抽查样品10批次。经检验，合格样品10批次，样品合格率为100%。
本次抽查工作依据GB 18401-2010、GB/T 5296.4-2012、 GB/T 29862-2013、GB/T 8878-2014、FZ/T 73011-2013、FZ/T 73012-2017、FZ/T 73017-2014、FZ/T 73019.2-2013、FZ/T 73024-2014、FZ/T 81001-2016、GB/T 2910-2009、GB/T 2912.1-2009、GB/T 3920-2008、GB/T 3922-2013、GB/T 5713-2013、GB/T 7573-2009、FZ/T 01026-2017、FZ/T 01057-2007、FZ/T 01095-2002、FZ/T 01101-2008、FZ/T 30003-2009、FZ/T 70006-2004等相关标准及相关的法律法规、部门规章和规定。对针织内衣的甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量等项目进行了检验。
具体抽查结果如下：
	针织内衣合格产品及其企业名单

	序号
	产品名称
	生产日期
或批号
	抽查企业名称
	生产企业名称
	生产企业所在地
	商标
	规格型号
	承检单位

	1
	针织内衣（上衣）
	2019.3
	咸阳市秦都区青春之舞舞蹈艺术服装厂
	咸阳市秦都区青春之舞舞蹈艺术服装厂
	陕西省
咸阳市
	青春之舞
	M/130
（纯白色）
	咸阳市纤维检验所

	2
	针织内衣（上衣）
	2019.3
	咸阳市秦都区青春之舞舞蹈艺术服装厂
	咸阳市秦都区青春之舞舞蹈艺术服装厂
	陕西省
咸阳市
	青春之舞
	M/130
（紫色）
	咸阳市纤维检验所

	3
	针织内衣（男）
	2019.3
	西咸新区沣东新城金皇冠制衣厂
	西咸新区沣东新城金皇冠制衣厂
	陕西省
西咸新区
	金皇冠
	105
	咸阳市纤维检验所

	4
	针织内衣（女）
	2019.3
	西咸新区沣东新城金皇冠制衣厂
	西咸新区沣东新城金皇冠制衣厂
	陕西省
西咸新区
	金皇冠
	100
	咸阳市纤维检验所

	5
	针织内衣
	2018.5
	西咸新区沣东新城乐乐针织制衣厂
	西咸新区沣东新城乐乐针织制衣厂
	陕西省
西咸新区
	/
	155/80
	咸阳市纤维检验所

	6
	针织内衣
	2018.5
	西咸新区沣东新城乐乐针织制衣厂
	西咸新区沣东新城乐乐针织制衣厂
	陕西省
西咸新区
	/
	75公分
	咸阳市纤维检验所

	7
	棉针织
[bookmark: _GoBack]内衣
	2018.8
	宝鸡金健数码针纺有限责任公司
	宝鸡金健数码针纺有限责任公司
	陕西省
宝鸡市
	JinYu
	50#（兰色）
	咸阳市纤维检验所

	8
	棉针织
内衣
	2018.8
	宝鸡金健数码针纺有限责任公司
	宝鸡金健数码针纺有限责任公司
	陕西省
宝鸡市
	JinYu
	50#（粉色）
	咸阳市纤维检验所

	9
	棉针织
上衣
	2018.12
	西咸新区沣东新城双雁制衣厂
	西咸新区沣东新城双雁制衣厂
	陕西省
西咸新区
	三江
	95
	咸阳市纤维检验所

	10
	棉针织
裤子
	2018.12
	西咸新区沣东新城双雁制衣厂
	西咸新区沣东新城双雁制衣厂
	陕西省
西咸新区
	三江
	95
	咸阳市纤维检验所



